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INSTRUCCIONS DE PREVENCIÓ 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
PROTECCIÓ DE LES MANS AL LABORATORI I TALLER 

GUANTS DE PROTECCIÓ CONTRA AGRESSIONS 
QUÍMIQUES 

Codi: IdP/010 Juliol 2018 (versió 2) 

 

Selecció d’Equips de Protecció Individual (EPI): guants de 
protecció contra agressions químiques 

 

Qualsevol manipulació de substàncies corrosives, irritants, d’elevada toxicitat o 
d’elevat poder de penetració a través de la pell s’ha de fer mitjançant guants 
de protecció adequada contra agressions químiques segons el tipus de 
substància que s’ha de manipular. Els guants de protecció es fabriquen en 
diferents materials (neoprè, PVC, PVA, nitril, butil, etc.). El material de què es 
componen els guants és resistent a certs compostos, però no a d’altres. Per 
això, és necessari fer una acurada selecció dels guants de protecció en funció 
del tipus de producte químic que es manipuli.  
 

Per a productes tòxics molt poc corrosius és recomanable utilitzar guants d’un 
sol ús. D’aquesta manera, se soluciona el problema de la contaminació per 
impregnació mentre s’utilitzen, a banda que els guants d’un sol ús acostumen 
a ser més fins i permeten tenir més tacte per a les operacions delicades. 
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A títol d’exemple, seguidament, es presenta una taula on es mostra el grau de 
resistència dels materials de què solen estar fets els guants enfront d’alguns 
productes químics: 
 

COMPOSICIÓ DELS GUANTS 

COMPOST QUÍMIC  
Cautxú 

natural o 
làtex 

Neoprè 
Buna-n 
(nitril) 

Butil PVC PVA 

Àcids inorgànics       
Àcid cròmic D R R B B D 
Àcid clorhídric 38% B E B B E D 
Àcid fluorhídric 48% B E B B B D 
Àcid fosfòric B E B B B D 
Àcid nítric 70% D B I B R D 
Àcid nítric fumat (fums 
vermells) 

NC I I NC I D 

Àcid nítric fumat (fums 
grocs) 

NC I I NC I D 

Àcid sulfúric 95% E E R B R D 
Àcids orgànics        
Àcid acètic  E E B B B D 
Àcid fòrmic E E R B E I 
Alcohols       
Alcohol butílic E E B B B R 
Alcohol etílic E E B B B R 
Alcohol metílic E E B B B R 
Aldehids        
Acetaldehid  B E B B B R 
Benzaldehid R R R B R B 
Formaldehid E E B B B I 
Càustics       
Hidròxid d’amoni E E B B E D 
Hidròxid de potassi 50% E E B B B D 
Hidròxid de sodi 50% E E B B B D 
Amines       
Anilina R R B B B R 
Dietilamina R R E NC R R 
Hidracina B R B NC B D 
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COMPOSICIÓ DELS GUANTS 

COMPOST QUÍMIC  
Cautxú 

natural o 
làtex 

Neoprè 
Buna-n 
(nitril) 

Butil PVC PVA 

Dissolvents aromàtics       
Benzol D I B NC I E 
Destil·lats de quitrà 
d’hulla 

D R B NC R E 

Estirè  D R B NC I E 
Toluè D D E D B E 
Xilè D I B R D E 
Dissolvents acetones       
Acetona E B I B I R 
Metil etil cetona E B R B D E 
Metil isobutil cetona E B R B R B 
Dissolvents clorats       
Cloroform D B B R D E 
Clorur de metil R B B NC D E 
Percloretilè D D B D D E 
Tetraclorur de carboni D R B D R E 
Tricloretilè t.c.e. D B B NC D E 
Dissolvents derivats del 
petroli 

      

Hexà D R E NC R E 
Querosè D B E D R E 
Pentà R B E D D E 
Dissolvents diversos       
Acetal d’etil I B B B D I 
Acetal de propil B B B B I B 
Acrilonitril B B R B I E 
Bromur de metil R B B NC D E 
Dissolvents de pintura R B B NC R E 
Freó 11,12,21, 22 D B I NC R E 
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COMPOSICIÓ DELS GUANTS 

COMPOST QUÍMIC  
Cautxú 

natural o 
làtex 

Neoprè 
Buna-n 
(nitril) 

Butil PVC PVA 

Altres productes       
Oli de tall I E B D B R 
Banys electrolítics  E E B I E D 
Vernís de fusta (tung oli) D B B NC R E 
Decapants per pintura i 
vernissos  

R B B NC D B 

Diisocianat de toluè B R B NC D B 
Disulfur de carboni D R B D R E 
Etilenglicol E E B B B B 
Glicerina E B B B E R 
Greixos animals E B B NC B E 
Peròxid d’hidrogen 50% 
(Aigua oxigenada) 

B B B B R I 

Resines d’epoxi E E B B E E 
Tintes d’imprimir B E E NC I E 
Trinitrotoluè B B B B E E 
Trementina D B E D B E 

 
 

E = Excel·lent             I = Inferior             B = Bo 
D = Dolent             R = Regular             NC = No comprovat 

 
 

                     
 

 

 

CONTROL DE CANVIS - Codi: IdP/010 

Juliol 2013 versió 1 ------------ 

Juliol 2018 versió 2 Inserció logotip nou i canvis 
en la maquetació 

 


